Комментарий к статье: «Анализ эффективности применения рафинирующих флюсов для получения вторичных алюминиевых сплавов в ванных печах, оснащённых системами пылегазоочистки»
Флюс ФРАМ.02 может быть использован при комплексном рафинировании и модифицировании силуминов методом высокоскоростной струйной обработки расплава. Однако авторы статьи при сравнении эффективности флюсов использовали разные способы ввода реагентов в расплав: менее трудоемкий и более современный для флюса RJ-1(ввод флюса струёй инертного газа) и традиционный («колокольчиком») для флюса ФРАМ.02. По результатам видно, что как реагент флюс ФРАМ.02 зарекомендовал себя положительно даже при менее эффективном способе ввода. Жаль, что из-за разных способов ввода реагентов сравнение флюсов прошло не совсем корректно.
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